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项目名称 深圳技术大学（筹）17 栋 B 学生宿舍窗帘采购项目 

项目编号 SZCG2O19 19 1652 合同编号 SZHT (2019)026613 

采购人 深圳技术大学 

履约供应商 深圳市兴鸿达实业发畏有限公司 

抽检机构 深圳市计量质量检测研究院 

政府集中采购机构 深圳市政府采购中心 

签发人 蛛了建金 

审 核： 琴扮介江・ 

签发日期： 2020 年 01 月，4 日 	

主检：个刁早‘ 
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一、抽检总结 

项目名称 深圳技术大学（筹）17 栋 B 学生宿舍窗帘采购项目 

项目编号 SZCG2O19 19 1652 合同编号 SZHT(fl19) 026613 

采购人 深圳技术大学 

履约供应商 深圳市兴鸿达实业发展有限公司 

抽检机构 深圳市计量质量检测研究院 

政府集中采购 

机构 
深圳市政府又购中心 

现场抽检地点 深圳技术大学教学楼 C5-301 实验室检测抽样 曰是 	・否 

现场抽检日期 2020-01-08 环境条件 

抽检依据 

国家、行业及地方的法律法规、政府规章

口标准和技术标准文件 G3 18401 -2010、 SZDB/Z 319 -2018《政府采购项目合司履约 

抽检及评价规范》 等 

曰采购文件、采购合同

口其它 

现场抽检 

结论 

(1）现场抽检结果（51 分）: 

行抽样检查，经检查，外观质量均符合标准要求。 

经现场核查及甲方所提供的签收单，乙方己按合同规定日期交付全部货品， 

现场对己交付的遮光布艺帘、床品（床鱼）、床品（被套）、庆品（枕套）、枕芯进 

分。 

分）: 

”0 

并按抽样方案要求，对遮光布艺帘、床品（床单）进行抽样检汉！，检测结果以检

根据现场抽检评价，结合本项目抽检方案，现场抽检评价得分为 61

结合现场抽检方案所述检测依据及方法进行实验室项目的抽样和检测，最终检测

主要存在以下不符合：床品（床单）检则结果，断裂强力，经向：580N 

测报告为准。 

(2) 实验室抽样检测结果（39

数据和结果见检测报告。 

合同要求“断裂强力，经向：670N 

为最终得分，并依此作相应等级评价。 

为 94.3 分，抽检结果评价等级为：良。 

具体检测结果详见政府采购项目抽检单。 

，不符合 

.3 分 

蕊r建；金、 

2020 年 01 月 14 日 

抽检机构代表签字 

根据检测结果，结合本项目抽检方案，卖验室抽样检测评价得分为 33 
(3）项目履约抽检结果评价以现场抽检结果和实验室抽样检测结果两者综合得分 

根据现场抽检评价及实验室抽样检测评价，结合本项目抽检万案，抽检评价总分 
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二、抽检明细 

商务条款 

〕写 代码 内容 要求 抽检结果 单项评价 

h 按期交付 

交货期：签订合同后 35 天 

（日历日）内；交货地点： 

深圳技术大学 17 栋 B 学生

宿舍。详见招、投标文件及

采购合同 

符合要求 符合 

b 规格、数量 
详见招、投标文件及采购合

同 
符合要求 符合 

技术条款（采 购文件、标准文件技术要求） 

序号 货物名称 代码 内容 抽检结果 单项评价 

1 遮光布艺帘 c 外观质量 符合要求 符合 

n乙 

床品（床单） C
 

外观质量 符合要求 符合 

3 床品（被套） C 外观质量 符合要求 符合 

4 床品（枕套） C 外观质量 符合要求 符合 

5 枕芯 c 外观质量 符合要求 符合 

技术条款（采购文件、标准文件技术要求） 

序号 货物名称 代码 内容 抽检结果 单项评价 

遮光布艺帘 

a 
耐水色牢度（级） 

技术要求：GB18401-2010 C 类 
符合要求 符合 

a 
耐干摩擦色牢度（级） 

技术要求：GB 1840 1-20 工 O 	C 类 
符合要求 符合 

a 
甲醛含量 

技术要求：GB1S4O1-2010 C 类 
符合要求 符合 

a PH 值 

技术要求：GB18401-2010 C 类 
符合要求 符合 

a 
可分解致癌芳香胺染料 

技术要求：GB18401-2010 C 类 
符合 符合要求 

a 
燃烧性能：Bi 级（洗前、洗后刃 

次） 

技术要求：GB/T19817-2005 
符合要求 符合 
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b 
纤维成分： 100%聚酷纤维

技术要求：GB/T29862-2013 
符合 符合要求 

n乙
 

床品（床单） 

a 
耐水色牢度（级） 

技术要求：GB工 840 1-20 10 B 类 
符合要求 符合 

a 符合要求 
耐汗渍色牢度（级） 

技术要求：GB18401-2010 	3 类 
符合 

a 
耐干摩擦色牢度（级） 

技术要求：GB 1840 1-20 10 	三类 
符合要求 符合 

a 
甲醛含量 

技术要求；GB18401-2010 	3 类 
符合要求 符合 

a pH 值 

技术要求：GB18401-2010 B 类 
符合要求 符合 

a 
可分解致癌芳香胺染料 

技术要求：GB18401-2010 B 类 
符合 符合要求 

C 
断裂强力：经向? 670；纬声多280 
技术要求：GB/T3923. 1-2013 不符合要求 不符合 

C 
水洗尺寸变化率：土5% 
技术要求：GB/T22797-20)9 符合要求 符合 

b 
纤维成分；100%棉 

技术要求：GB/129862-2013 
符合要求 符合 

GB 18401-2010 

注工：评价条款分为极重要条款、重要条款、一般条款三类，分 rJ 
注 2：耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度等项目，部分产品履约供应商投标响应情况高于国家强制标准 

项目得分；如抽检结果不符合投标响应情况，但符合国家强制标生相关要求，则该项目不得分：如抽

《国家纺织产品基本安全技术规范》相关要求。如抽检结果符合投标响应情兄，则该

以代码 a 、 b- c 表示 

分。 检结果不符合国家强制标准相关要求，则亘接判定该产品不符合．该产品实验室部分总分为 0 

评价分： 

评价等级： 口 差 

2020 	年 	01 月 	I 1 口 

抽检机构代表签字：碑了建金 

优 	0 良 	〔 中 
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样品名称：床品（枕套） 
	

(GB/T22843-2C09) 

序号 检测项目 标准要求 实测结果 单项结论 

外观要求 
符合 

色花 色差 ? 3-4 级 4 级 

外观疵点 

破损、针眼 破损不允许，针眼长度左、于二 21cm 无 

轻微允许 3 处／件 无 色斑、污渍 

线状疵点 明显允许 1 处／件 无 

条块状疵点 明显允许 1 处／件 无 

印花不良 不影响整体外观 不适用 

图案质量 不影响质量外观 不适用 

缝针质量： 

缝纫针 符合 跳针、浮针、漏针、脱线 1针／处， 

每件产品不超过芝处；偏针不超过 

0. 5cni/2Ocm 

绪缝针 不适用 跳针、浮针、漏针、每处不超过 lcD, 

不允许超过 5 处／件： 

纺缝质量 轨迹流畅、平服，无折皱夹布1 绮 不适用 

缝起止处应打回针，接针套正，无 

线头；针迹整齐均匀 

缝纫质量 轨迹匀、直、牢囿，卷边拼缝平服 符合 

齐直，宽狭一致，不露毛犷面／里抖 

缝制错位小于 1cm；针迹密度：平 平缝：10 针／3cm 

缝要10 针／3cm, 包缝多9 针 '3cm 包缝：9 针／3cm 

主要仪器：钢卷尺 SB6557/02 
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样品名称：床品（床单） 
	

乏 GL/T22797-2OO9) 

序号 检测项目 标准要求 实测结果 单项结论 

外观要求 符合 

色花、色差 )34级 4级 

外观疵点 

破损、针眼 破损不允许，针眼长度小于 20cm 无 

轻微允许 3 处／件 （无 色斑、污渍 

线状疵点 明显允许 1 处／件 无 

条块状疵点 明显允许 1 处／件 无 

印花不良 不影响整体外观 不适用 

图案质量 不影响质量外观 万适月 

缝针质量 跳针、浮针、漏针、脱线不超过 1针 符合 

／处，每件产品不超过 3 处；偏针不 

超过 0. 5cm/2Ocm 

缝纫质量 轨迹匀、直、牢固，卷边拼缝平服齐 符合 

直，宽狭一致，不露毛；接针套正， 

边口处应打回针；针密度）g 针／3cm; 

不允许有散角 

刺绣质量 针码平服，绣面平整；图案花型变化 不适用 

自然，绣边轮廓齐整：针码均匀细薄， 

细密适当；行针流畅，掺色自然，富 

有立体感：绣面洁净无沾污。贴绣平 

服，无明显漏绣，喷绣色彩准确，过 

渡自然，不重叠、不错位 

主要仪器：钢卷尺 S86557/02 

叨
d’
门
 

‘
 
哎
才
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样品名称：遮光布艺帘 
	

之 c-aJT19817-zo':s) 
测试项目 标准要求 实测结果 单项结论 

外观质量 

符
 

符
 
符
 

合
 	

八
口
 
合
  

（一）色差／级 

1．同匹 4 
2．同批 3谁 4 
3．与确认样对比 3-4 

散布性疵点 轻微 符合 

局部性疵点评分／ 

（分／米）C 
口幅宽C 150cm 0. 5 

WA 幅宽＞150cm 0.6 0 

主要仪器：钢卷尺SB6557/02 
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样品名称：床品（被套） 
	

(GB/T22796-2009) 

序号 检测项目 标准要求 实测结果 单项结论 

1
  

外观质量： 

色花、色差

外观疵点： 

破损、针眼

色斑、污渍

线状疵点

条块状疵点

印花不良 

? 3-4级 

破损不允许，针眼长度小于 2 3 cm 

轻微允许 3 处／面 

明显允许 1处／面 

明显允许 1处／面 

不影响整体外观 

4 级 

符合 

符合 

无 

无 

无 

不适走 

2
  

工艺质量要求 

填充物均匀程度 

图案质量

缝针质量： 

缝纫针 

纸缝针 

纺缝质量 

缝纫质量 

无明显的厚薄不匀或不方正，不匀不

明显允许 2 处以内 

不影响质量外观 

跳针、浮针、漏针、脱线 l针／处， 

每件产品不超过 3 处：偏针不超过 

0. 5cm/2Ocm 

跳针、浮针、漏针、每处不超过 3 针， 

不允许超过 5 处了‘件；脱线每处不超

过 1cm，不允许超过 3 处／件 

轨迹流畅、平服，无折皱夹布；绪缝 

不适； 

不适目 

符合 

不适用 

不适用 

符合 

平缝 10 针／3cm 

符合 

起止处应打回针，接针套正，无线头；

针迹整齐均匀 

轨迹匀、直、牢固，卷边拼缝平服齐

直，宽狭一致，不露毛，面／里料缝

制错位小于 1cm; 

针迹密度：平缝? 10 针／3cm 

包缝）9 针／3cm 

主要仪器：钢卷尺 SB6557/02 
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样品名称：枕芯 
	

(GB/T22843-2009) 

序号 检测项目 标准要求 实测结果 单项结论 

外观要求 
符合 

色花、色差 )3-4 级 4 级 

外观疵点 

破损、针眼 破损不允许，针眼长度小于 20cm 无 

轻微允许 3 处／件 无 色斑、污渍 

线状疵点 明显允许 1 处／件 无 

条块状疵点 明显允许 1 处／件 无 

印花不良 不影响整体外观 人适用 

图案质量 不影响质量外观 不适用 

缝针质量： 

缝纫针 跳针、浮针、漏针、脱线 1 针／处， 符合 

每件产品不超过任处：偏针不超过 

0. 5cm/2Ocm 

纺缝针 不适用 跳针、浮针、漏针、每处不超过 let, 

不允许超过 5 处／件； 

纭缝质量 轨迹流畅、平服，无折皱夹布；纸 不适用 

缝起止处应打回针，接针套正，无 

线头；针迹整齐均匀 

缝纫质量 轨迹匀、直、牢固，卷边拼缝平服 符合 

齐直，宽狭一致，不露毛，面／里料 

缝制错位小于 1cm：针迹密度：平 平缝：10 针／3cm 

缝）10 针／3cm, 包缝）g 针／3cm 

主要仪器：钢卷尺 SB655了／02 
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样品名称：遮光布艺帘 

检验项 目 方法标准 标准要求 实测结吴 亘项结论 
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C类 符合 

GB/T57 13-20 13 

异3 4 

)3 棉 	4-5 

聚酷 	4-5 

GB/T3920-2008 )3 经向 纬向 

4笼 	魂一5 

GB/T2912. 1-2009 符合 

C类：C 300 未检出 

（万法检出限为20) 

GB/T7573-2009 符合 

C类: 	4.0-'9.0 7.0 

FZ/T01057. 1-2007 合同要求： 

（萃取介质：氯化钾溶液） 

符合 

FZ/T01057. 2-2007 100%聚酷纤维 1(0％聚酷纤维 

FZ/T01057. 3-2007 

FZ/T01057. 4-2007 

GB/117592-201 1 符合 

禁毛 见附表 

（艰量值赓20mg/kg) 
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检验项 目 方法标准 标准要求 实测结果 单项结论 

6. 纺织品燃烧性能 

(GB/T17591-2006) 

（装饰用织物） 

洗前： 

损毁长度（mm) 

续燃时间（s) 

阴燃时间（s) 

洗后： 

损毁长度（mm) 

续燃时间（S) 

阴燃时间（s) 

GB/T5455-20 14 B：级 

蕊150 

(5 

(5 

蕊150 

蕊三 

成5 

经句：96 

纬向：g5 

经向：0.0 

符合 

纬向：0. 0 

经向：0. 0 

纬向：0. 0 

（条件A，试验气体为丁洗o) 

经向：95 

纬向：104 

经向：0. 0 

纬向：0. 3 

经向：0. 0 

纬向：0. 0 

（条件A, 试验气体为丁烷。） 

（按GB/T1'596-1998中的自

动洗衣机 l.A型）缓和洗涤程

序，洗涤31)次） 
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样品名称：床品（床单） 

检验项 目 方法标准 标准要求 实测结果 单项结论 

1．水洗尺寸变化率 GB/T8629-2017 合同要求； "' ”表示收缩， “十”表示 入
 
合
 

合
 
合
 

符
 	

符
 	

符
 	

符
  

(%) 伸长） 

(GB/T22797-2009) (4N) 

经向 士5 一27 

纬向 士 5.0 

2。染色牢度（级） 

(GB 18401-2010) B类 

耐水 GB/T57 13-20 13 

变色 多3 

沾色 ） 棉 	4-5 

卜羊毛 	4-5 

耐汗渍 GB/T3922-2013 耐碱 	耐酸 

变色 妻3 ' 	4 

沾色 〕3 	 一棉 	任 5 	4-5 

羊毛 	45 	4-5 

耐干摩擦 GB/T3920-2008 ）芝 	 经向 	纬向 

4一5 	4币 

3．甲醛含量（mg/kg) GB/12912. 1-2009 

(GB 18401-2010) B类：簇75 未检出 

l 

（方法检出限为20) 

4. pH值 GB/T7573-2009 

(GB 18401-2010) B类: 	4. 0'-8. E 8. 5 

（萃取介质：氯化钾溶液） 
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检验项 目 方法标准 标准要求 实测结果 单项结论 

FZ/101057. 1-2007 合同要求： 符合 5．纤维含量 

FZ/T01057. 2-2007 100％棉 100％棉 

FZ/T01057. 3-2007 

FZ/101057. 4-2007 

6. 可分解致癌芳香胺 GB/117592-2011 符合 

染料 

(GB 18401-2010) 禁用 见附表 

（限量值蕊20mg/kg) 

7. 断裂强力（N) GB/T3923. 1-2013 合同要求： 不符合 

经向 ?673 580 

纬向 妻283 550 

"
 
J
派
兮

代
』
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附表： 

附录C 致癌芳香胺清单 ・ 

编号 化学文摘编号 中文名称 

实测结果 

遮光布艺帘 床品（床单） 

工
 2
3
4
5
6
7

8
9

1
01
11
2
 
1
31
4
 
1
5
 
1
61
71
8
 
1
92
02
12
2
 2
32
4
 

 

92-67且 4-氨基联苯 N
 
N
 N
N

N
 
N
N
N
 
N
 
N
N
N

N
 N
N

N
 
N
N
N
 
N
N
N
 
N
N
  

N
N
N

N
N
N
N
N

N
N

N
N
N

N
N

N

N
N
N
N
N
N
N
N
 

 

92-87-5 联苯胺 

g569龙 4-氯邻甲苯胺 

9159一8 2-蔡按 

97-56-3 邻氨基偶氮甲苯 

99558 5-硝基邻曰苯胺 

106-47-8 对氯苯胺 

615-05-4 2,4 二氨基苯甲醚 

101-77-9 4, ‘二氨基二苯甲烷 

91-94吸 3,3’二氯联苯胺 

119-90-4 3'3’二甲氧基联苯胺 

119-93-7 
838-88-0 

3, 3’二甲基联苯胺 

3, 3’二甲基 4, 4’二氨基二苯甲烷 

120-71-8 2-甲氧基 5 甲基苯胺 

101-14-4 4, 4’亚甲基一二一（2-氯苯胺） 

101-80-4 4,4：二氨基二苯醚 

139-65-1 4,4’二氨基二苯硫醚 

95-53-4 邻甲苯胺 

95-80-7 2,4 二氨基甲苯 

13 7-17-7 2,4, 5，一三甲基苯胺 

90-04-0 邻氨基苯尹醚 

60-09-3 4-氨基偶氮苯 

9568理 2,4 二甲基苯胺 

87-62-7 2, 6 二甲基苯胺 

N＝未检出（测定结果低于5mg/kg为未检出） 

*＝检出项目 

、
卜
夕
弓
产
｝}
t
理
，I
户
 户
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三、抽检照片 

床中： 	 床品（被套）： 	 床品〔床单）: 

床品（枕套）: 遮光窗帘 ・  遮光窗帘 1: 

以 下 空 白 
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